Géocomposite
de drainage et filtration

Fiche technique Enkadrain ®5006H/5-2s/T110PP

Description App”C&tiOﬂS cou s consulter systématiquement)
Polymere Filtre 1 PP - Inst. de Stockage de Déchets : Drainage eau, biogaz et lixiviats
Ame drainante PP - Routes et voies ferrées : Bases drainantes sous remblais ou
Filtre 2 PP chaussées, masques drainants, drainage d’ouvrages d’art
Languette de recouvrement / filtres intégrée

Caractéristiques

Valeurs nominales Norme d'essai

Epaisseur 6 mm NF EN ISO 9863-1
Masse surfacique 620 g/m? NF EN ISO 9864
Résistance a la traction SP 14.0 KN/m

NF EN ISO 10319
Résistance a la traction ST 14.0 KN/m
Allongement a I'effort max. SP 45 %

NF EN ISO 10319
Allongement a I'effort max. ST 45 %
Résistance a la perforation dynamique 15 mm NF EN ISO 13433
Poingconnement statigue CBR 2.4 kN NF EN ISO 12236
Poingonnement pyramidal 1.3 kN NF G 38-019
Perméabilité a 'eau Vyso 70 mm/s NF EN ISO 11058
Ouverture de filtration Ogg 140 mm NF EN ISO 12956
Capacités de débit dans le plan (l/(s.m) = E-03 m?/s) NF EN ISO 12958 - Mousse/Mousse - Sens prod.
Contraintes / Gradients hydrauliques i= 0.03 i=0.10 i=0.30 i=1.00
20 kPa 0.35 0.70 1.39 2.70
50 kPa 0.30 0.65 1.25 2.40
100 kPa 0.24 0.60 1.09 2.30

Dimensions Dispositions de pose
Nappe : Largeur utile 5.00 m - Exposition aux UV 2 semaines max.
Longueur 100 m - Sens de pose Sens Production
Surface 500 m? - Toutes dispositions énoncées dans les régles de I'art en vigueur
Rouleau : Diamétre ~ 1.00 m

Longueur 5.30 m

Poids ~ 337 kg

Les informations contenues dans cette fiche refletent Colbond Geosynthetlcs sarl
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